
OL/2025/00672 OL/2025/00048

5 000 m2

Datum: 
as: 16:00 PYevzal: Podpis:

31.1.2025

Hmotnost díl
ího vzorku [kg]:

Pou�ité odb�rové zaYízení:

Lokalita odb�ru:

Panská 395,CZ 742 13 Studénka

PYedání vzorku do laboratoYe:

Plán vzorkování vytvoYil:

Odb�r byl proveden v souladu s plánem vzorkování.
Po�adavky na bezpe
nost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpe
nostních pYedpiso. 
Po�adavky na kvalitu vzorkování: Dle 
SN EN 14 899.

etnost vzorkování: dle po�adavko vyhl. 283/2023 Sb.

Odb�rová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ov�Yuje jakost materiálu pYi zvoleném zposobu odb�ru. 
Z dovodu heterogenity (jakostní, popY.i velikostní) vyaetYované matrice nelze zaru
it plnou shodu vlastností odebraného vzorku 
a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozboro odpovídají vlastnostem vzorku odebraného pYi pou�itém 
schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie ulo�eny v dokumentaci 
odb�rové skupiny TPA 
R, s.r.o.. Na vy�ádání mo�no poskytnout. 

Odb�r provedl:

Katalogové 
íslo, pYípadn�
název druhu odpadu:

Petr Lubomír

0 - 0,04

Hmotnost kone
ného vzorku 
[kg]:

povodce odpadu je spole
nost provád�jící stavební úpravy, povod odpadu je asfaltová sm�s vyrobená na obalovn�

Kategorie odpadu: o

cca 1,4 kg

Datum odb�ru: 31.1.2025

Odchylky od SOP:
Poznámky k odb�ru:

Odb�ru pYítomen pYípadn� 
kontaktní osoba: 

Ozna
ení vzorku:


. 1: 0,63; 
. 2: 0,72

díl
í vzorek 
. 1 - obrusná vrstva tl. 35 mm; díl
í vzorek 
. 2 - obrusná vrstva tl. 40 mm; 

Místo odb�ru: stani
ení díl
ích vzorko: 
. 1 pYíjezdová cest k zámku; 
. 2 pYíjezdová cesta k zámku; sm�sný vzorek slo�ený: obrusná vrstva ze 2 díl
ích; 

Bez úprav 1 x PE pytel

Po�adavky na laboratoY

Parametr Úprava a konzervace Vzorkovnice

9:40

9:00

2Po
et díl
ích vzorko: Hloubka odb�ru (m):

Technika odb�ru, úprava vzorku:

Metoda odb�ru: 

jádrový vývrt o prom�ru 100 mm

Suma 12 PAU dle vyhl. 283/2023 Sb.

Odb�rový protokol vytvoYen dne :

Velikost vzorkovaného souboru:

Pomocí jádrového vrtáku byly získány z krytu vozovky cca ;  jádrové vývrty o prom�ru 10 cm. Vývrty byly následn� rozd�leny na 1 vrstvy dle 
jednotlivých vrstev za pomocí rozYezáním stolní pilou. Takto byly získány dalaí díl
í vzorky v pravidelném kroku. Jednotlivé jádrové vývrty byly 
ulo�eny do vzorkovnice. Homogenizace díl
ích vzorko probíhá v analytické laboratoYi. 

Systematické náhodné vzorkování v pravidelném kroku.Zposob odb�ru:


íslo kontraktu:  

PROJECT WORK s.r.o.

Bod odb�ru:

Povodce a povod odpadu:
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Vzhled a popis vzorku:

Podmínky prostYedí: Polojasno; 20°C

Pospíail Radek

Vzorkování od:

Dle 
SN EN 14899

Vzorkování do:

31.1.2025 Radek Pospíail

Zposob ulo�ení a doprava vzorku do laboratoYe: Vzorek ulo�en do pYepravního boxu. PYeprava automobilem do laboratoYe.

Jádrová vrta
ka, stolní pila.

Zámek Studénka, Zámek

Ú
el odb�ru:
specifikace plánu vzorkování:

Název zakázky:

Stanovení PAH dle vyhl. 
. 283/2023 sb.
Pracovní protokol o odb�ru zároveI i plánem postupu vzorkování

TPA 
R, s.r.o., ZL TPA 
R, Vrbenská 1821/31, 370 06 
eské Bud�jovice
pracoviat� 
. 4 Olomouc

Tovární 731, 783 53 Velká BystYice

tel. +420585351889

Zámek Studénka

Zákazník:

PROTOKOL O ODB�RU VZORKU VÝVRTU


íslo odb�rového protokolu:  

V 1,2



31.1.2025

Zákazník: PROJECT WORK s.r.o.
V 1,2

Název zakázky:

Ozna
ení vzorku:

TPA 
R, s.r.o., ZL TPA 
R, Vrbenská 1821/31, 370 06 
eské Bud�jovice
pracoviat� 
. 4 Olomouc

Tovární 731, 783 53 Velká BystYice

tel. +420585351889

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o prob�hu vzorkování, fotodokumentace

OL/2025/00672

PROTOKOL O ODB�RU VZORKU ODPADU


íslo odb�rového protokolu:  

Strana 2 z 2 Odb�rový protokol vytvoYen dne :

Zámek Studénka

11

Odb�r vzorku asfaltové hutn�né vrstvy

1 1

1 1

Pohled vpYed:Místo sondy:

Místo sondy:

Pohled vzad:

Pohled vzad:

1

Pohled vpYed:

Vývrt:

Vývrt:

1
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